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AlIRnet — taka powinna byc
kazda siec!

1. Rurociagi przytwierdzone wprost do istniejacych scian, stropéw i innych
elementow konstrukcyjnych budynku pozwalajg tatwo doprowadzi¢ powietrze
bezposrednio do punktéw odbioru

2. Odpornos¢ na korozje oznacza eliminacje rozszczelnier przez nig powodowanych,
a w konsekwencji pozwala unikna¢ zwigzanych z tym strat energii

3. Nieograniczone mozliwosci dostosowywania do zmian zwigzanych z dotaczeniem
nowych odbioréw dzieki tatwym w montazu odgatezieniom

4. Niezmienna wysoka jakosc¢ sprezonego powietrza — brak szkodliwych dla odbioréw
zanieczyszczen powstajacych w sieci w wyniku korozji

5. Mozliwos¢ szybkiej przebudowy i ponownego uzycia po demontazu

6. katwa identyfikacja: rury systemu AlRnet s3g fabrycznie pomalowane na niebiesko
zgodnie ze standardem oznaczania sieci sprezonego powietrza

7. Niskie spadki cisnienia: elementy ztaczne zachowuja wewnetrzna $rednice
rurociagu eliminujac spadki ci$nienia w miejscach taczen




AlRnet — nowy standard sieci sprezonego powietrza

[ Gtadka powierzchnia X Powierzchnia porowata

W/ Niski, niezmienny w czasie opor przeptywu X Wysoki i narastajacy z czasem opér przeptywu

W/ Niski spadek cisnienia X Wysoki spadek ci$nienia
Np. rurociag z przeptywem 6m?®/min powietrza, o dtugosci Np. rurociag z przeptywem 6m?®min powietrza, o dtugosci
400 m z rur @50 mm (2”) i p = 7 bar(a) => spadek cisnienia 400 m z rur @50 mm (2”) i p = 7 bar(a) => spadek cis$nienia (AP)
(AP) wynosi 0.2 bar. wynosi 0.37 bar.

W/ Aluminiowe i polimerowe ztacza odporne na korozje X Zabezpieczenie antykorozyjne zalezy od jakosci powtoki

galwanicznej

W Brak ryzyka korozji przy cieciu aluminium X Przy cieciu rury, powtoka galwaniczna ulega uszkodzeniu.
Potaczenia majg wysokie ryzyko korozji

[/ Niski ciezar rur: rura standardowa o $rednicy @50 mm (2”) X Wysoki ciezar rur: rura standardowa o $rednicy @50 mm (2”)
wazy mniej niz 5 kg wazy ponad 25 kg
W Krétki czas ciecia recznego X Dtugi czas ciecia recznego; ciecie elektryczne powoduje

powstawanie zapylenia

W/ Szybkie usuwanie zadzioréw; dociete odcinki rur mozna X Gwintowane rury stalowe wymagaja dodatkowej obrébki
szybko wprowadzi¢ do ztaczy

W/ Ztacza moga byé zakrecane recznie i dokrecane lekkim X Czynnos¢ zakrecania i dociskania musi odbywaé sie
kluczem przy uzyciu ciezkich narzedzi i dodatkowych uszczelnien

[/ Modyfikacja sieci jest prosta; tatwy demontaz elementéw X Modyfikacja jest diuga i uciazliwa; rury po odtgczeniu musza
bez uszkodzen pozwala na ponowne ich wykorzystanie by¢ ponownie ciete, gwintowane i malowane

W/ Standardowo pomalowane na niebiesko (sprezone powietrze) X Po montazu rurociagi trzeba malowac, co oznacza dodatkowe
lub zielono (gazy obojetne) koszty i dezorganizacje pracy

Dodatkowe koszty energii bedace skutkiem
spadkow cisnienia w sieci

oszt catkowity

System AlRnet == 40% Rurociggi ze stali weglowej

- Koszt spadku cisnienia
@ Koszt materiatéw

@ Koszt montazu/instalacji



Przeglad najwazniejszych elementow systemu

Rury AlRnet

Rura do sprezonego powietrza (dt. 6 m, niebieska)

Rura do gazéw obojetnych (dt. 6 m, zielona)

Obejmy i tuleje dystansowe

Ztaczka prosta . . . . ) .
Kolano 90° . . . . . .

Trojnik

Tréjnik redukeyjny (gwintowany)

Szybki odejscie (gwintowane)

Ztacza gwintowane AlRnet

Ztaczka polimerowa gwint zewngtrzny o . . °

Zaadumnowaguntzengiy e e e e e e
Ztaczka aluminiowa, redukcyjna gwint zewnetrzny o . . . . .

Ponadto: narzedzia, przewody elastyczne / weze, ....

Podstawowa charakterystyka techniczna Zgodno$¢ z normami

® Przeznaczone do budowy sieci e Odpornos¢ na olej sprezarkowy (olej e Dyrektywy 97/23/EC (urzadzenia
sprezonego powietrza, prézni i gazéw mineralny / oparty na PAO / bazujace na cisnieniowe), ASME B31.1
obojetnych jak azot Estrze) (rurociagi)

e Maksymalne cisnienie pracy 13 bar dla e Odpornos¢ na ogien (zgodnie z UL94 HB). e EN755 (aluminium i stopy

aluminiowe), specyfikacje
Qualicoat i UL94

temperatur miedzy -20°C a +70°C e Odpornosc rur na bezposrednie

e Ograniczony poziom prozni 0.13 bar promieniowanie UV, odpornos¢ ztaczy na
cisnienie bezwzgledne posrednie promieniowanie UV

e Limit temperatury pracy: -20°C/+70°C ¢ Wolne od korozji

e Najnizszy dozwolony cisnieniowy punkt * Wolne od nieszczelnosci
rosy: -70°C ¢ Wolne od silikonu

® Bez uzycia smaréw i klejow
www.atlascopco.pl



